
General
Element Symbol Atomic number Atomic weight Density, 20 C (68 F) Melting point

Magnesium Mg 12 24.32 1.74 g/cm3 650 C (1202 F)

معرفی
فروســیلیکو منیزیــم )FeSiMg( یکــی از آلیاژهــای اساســی ریختــه گــری اســت 
ــیلیکو منیزیم  ــود. فروس ــتفاده می ش ــکن)داکتیل( اس ــدن نش ــد چ ــرای تولی ــه ب ک
در تأمیــن خــواص مکانیکــی مطلــوب انــواع چــدن و فــولاد نقــش اساســی دارد، 

ــر ایجــاد می شــوند: ــق زی ایــن خــواص از طری
• بهبود ریزساختار و خواص مکانیکی 

• بهبود نظم مولکولی در فلز مذاب

کـاربردها 
ــد  ــرای تولی ــود. ب ــرده می ش ــه کار ب ــکن ب ــای نش ــواع چدن ه ــد ان ــه در تولی ــت ک ــاژی اس ــم )FeSiMg( آلی ــیلیکو منیزی فروس
ســاختار مولکولــی حــاوی گرافیــت بــه شــکل ندولــه یــا کروی شــده، آلیــاژ فروســیلیکومنیزیم بــه چــدن مــذاب اضافــه می شــود. 
تزریــق منیزیــم یــک مرحلــه مهــم در تولیــد چــدن چکــش خــوار، چــدن نشــکن )DI( و آهــن فشــرده )CGI( اســت. هــدف 
ــا فلــز مــذاب، تشــکیل گرافیت هــای کــروی اســت و بــه آن کروی ســازی یــا ندوله کــردن نیــز  اولیــه از درآمیختــن منیزیــم ب
ــر روی  ــت ب ــکننده گرافی ــده و ش ــر ضعیف کنن ــوده و اث ــانتی گراد ب ــه س ــاژ، 1300 درج ــن آلی ــای ذوب ای ــود. دم ــه می ش گفت
ــا قابلیــت ماشــین کاری، چقرمگــی و کشــش پذیری  ــز را بــه حداقــل می رســاند کــه منجــر بــه تولیــد چــدن ب ســـــاختار فل
بهتــر می شــود. تزریــق منیزیــم مزایــا و کاربردهــای ثبــت شــده بســیاری دارد کــه برخــی از اهــم آنهــا بــه قــرار زیــر اســت.

)DI( تنظیم حالت فیزیکی - شیمیایی چدن: چدن نشکن •
• کیفیت یکدست و مناسب در ریخته گری 

• دستیابی به ثبات فرآیند
• دستیابی به ترکیب شیمیایی مناسب محصول

FeSiMg

)DI( چدن نشکن )CGI( آهن گرافیتی فشرده )GI( چدن خاکستری

2FeSiMg خصوصیات مکانیکی فروسیلیکومنیزیم

)FeSiMg( فروسیلیکو منیزیم

ساختار متالوگرافی انواع چدن 1



Material 
name Size (mm)

Composition (percent)
Packaging HS Code Terms

Si% Mg% Ca% MM% Al% Fe

FeSiMg6 
Fine

Min. 1 43 5.50 0.35 0.05 0.8 Balance 25 Kilo bags 
1 mt big bag

7202
(9940)

Mostly 
EXW 

Kashan, 
Iran

Max. 3 48 6.50 0.75 0.10 1.4 Balance

FeSiMg7 
Fine

Min. 1 43 6.50 0.35 0.05 0.8 Balance 25 Kilo bags 
1 mt big bagMax. 3 48 7.50 0.75 0.10 1.4 Balance

FeSi Mg8 
Fine

Min. 1 43 7.50 0.35 0.05 0.8 Balance 25 Kilo bags  
1 mt big bagMax. 3 48 8.50 0.75 0.10 1.4 Balance

FeSi Mg9 
Fine

Min. 1 43 7.50 0.35 0.05 0.8 Balance 25 Kilo bags  
1 mt big bagMax. 3 48 8.50 0.75 0.10 1.4 Balance

FeSiMg6 
Grain

Min. 5 43 5.50 0.35 0.05 0.8 Balance 25 Kilo bags  
1 mt big bagMax. 15 48 6.50 0.75 0.10 1.4 Balance

FeSiMg7 
Grain

Min. 5 43 6.50 0.35 0.05 0.8 Balance 25 Kilo bags  
1 mt big bagMax. 15 48 7.50 0.75 0.10 1.4 Balance

FeSiMg8 
Grain

Min. 5 43 7.50 0.35 0.05 0.8 Balance 25 Kilo bags  
1 mt big bagMax. 15 48 8.50 0.75 0.10 1.4 Balance

FeSiMg9 
Grain

Min. 5 43 7.50 0.35 0.05 0.8 Balance 25 Kilo bags  
1 mt big bagMax. 15 48 8.50 0.75 0.10 1.4 Balance

FeSiMg6 
Lumps

Min. 5 43 5.50 0.35 0.05 0.8 Balance 25 Kilo bags  
1 mt big bagMax. 30 48 6.50 0.75 0.10 1.4 Balance

FeSiMg7 
Lumps

Min. 5 43 6.50 0.35 0.05 0.8 Balance 25 Kilo bags  
1 mt big bagMax. 30 48 7.50 0.75 0.10 1.4 Balance

FeSiMg8 
Lumps

Min. 5 43 7.50 0.35 0.05 0.8 Balance 25 Kilo bags 
1 mt big bagMax. 30 48 8.50 0.75 0.10 1.4 Balance

FeSiMg9 
Lumps

Min. 5 43 7.50 0.35 0.05 0.8 Balance 25 Kilo bags 
1 mt big bagMax. 30 48 8.50 0.75 0.10 1.4 Balance

* نتایج آزمایشگاهی مخصوص، در صورت درخواست.
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